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Gamla erfarenheter

Gamla erfarenheter e Kombination fin- och grovpordsa
material

* Fukt i lattbetongvéaggar med olika

Kenneth Sandin fargsystem
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SLAGREGN

Relativ slagregnstérdelning pa en hég
bygg:_-lad (>10 m) utan takspréang
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Sugkraft - flodesmotstand

Ett finpordst material har
stor sugkraft och stort
flodesmotstand
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Ett kraftigt regn pa grovporos
puts pa finpordst underlag
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Ett kraftigt regn pa finporés puts
pa grovporost underlag
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Sma cykliska regn pa grovporos
puts pa finporost underlag
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Sma cykliska regn pa finporos
puts pa grovporost underlag

N
NE7777777,
N[
N
N
N R
o) d) b) e) c f) g
2013-03-19 FC Informationsdag Géteborg Kenneth Sandin
FuktCentrum

Lattbetong ar finpordst

Tegel ar grovporost

KC-puts mellan lattbetong
och tegel
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Grovporos puts pa finporost
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Finpords puts pa grovporost
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Energifloden genom Ibtg-vaggar
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Stoppa direkt vattenlickage "DATANDE !
Forbiittrad viirmeisolering
Férhindra frostskador
Foihindra saltuifillningar
Minskad kemisk nedbryming
Minskat biclogiskt angrepp
Minskad nedsmutsning
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Forbehandiing innan mélning !
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Olika silikontyper
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Tack for mig!

Tacka Kenneth!
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